
超速硬系ポリマーセメントモルタル
太平洋ゴムラテモルタル

施工状況写真
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ゴムラテモルタルの練り混ぜ

遅延剤・混和液を計量
し、ミキサに投入 パウダーを投入

傾胴ミキサによる
練り混ぜ 排出
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ゴムラテモルタルの充てん

落とし込み

型枠バイブレターに
よる充てん

木ゴテ押え
押えにくい場合は、混和液の
５倍希釈を散布しコテ押え
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充てん完了

充てん完了

■スキニングによるしわの発生
押えすぎで表面状態が悪い例

■直射日光により、ポリマーの被
膜形成が促進されると、金鏝で押
えるたびに、しわがより「ひび割れ」
が発生しているように見える

注意注意


